
Codice Descrizione prova Norma di  riferimento Prezzo listino

1a Prelievo campione rimaneggiato da cantiere cava o impianto (< 3 kg) CNR n°25 € 6,60

1b Prelievo campione rimaneggiato da cantiere cava o impianto (> 3 kg) CNR n°25 € 16,50

1c Prelievo campione in sito con fustella metallica CNR n°22 € 16,50

2a Apertura contenitore e descrizione campione rimaneggiato - € 8,80

2b Apertura fustella cilindrica e descrizione campione indisturbato - € 11,00

3a Determinazione del contenuto naturale d'acqua CNR UNI 10008 € 5,50

4a Determinazione del peso di volume CNR n°40 - 1073 € 14,30

5a Determinazione del peso specifico dei granuli CNR UNI 10010 € 30,80

6a Analisi granulometrica per via secca CNR n°23 - 1971 € 38,50

6b Analisi granulometrica per via umida CNR n°23 - 1971 € 41,80

6c Analisi granulometrica per sedimentazione (aerometria) ASTM D 422 € 49,50

6d Analisi granulometrica per sedimentazione (metodo della pipetta) BS 1377:Part 2:1990 € 49,50

6e Passante al vaglio n°200 ASTM ASTM D-2974 € 15,00

7a Limiti di Atterberg (liquido e plastico) CNR UNI 10014 € 49,50

7b Determinazione del limite di ritiro CNR UNI 10014 € 52,80

7c Classificazione terre (comprese le prove, limiti di Atterberg e granulometria) CNR UNI 10006 € 91,30

8a Prova di costipamento Proctor standard con fustella da 4" CNR UNI n°69 € 110,00

8b Prova di costipamento Proctor standard con fustella da 6" CNR UNI n°69 € 143,00

8c Prova di costipamento Proctor modificata con fustella da 4" CNR UNI n°69 € 143,00

8d Prova di costipamento Proctor modificata con fustella da 6" CNR UNI n°69 € 160,00

9a Prova C.B.R. in laboratorio senza imbibizione del provino (per ogni provino) CNR UNI 10009 € 88,00

9b Prova C.B.R. in laboratorio, con 4 giorni di imbibizione (per ogni provino) CNR UNI 10009 € 110,00

10a Prova di taglio con scissometro da laboratorio AASTHO T 223-76 € 8,80

10b Misura della consistenza col pocket penetrometer (min 3 determinazioni) - € 6,60

11a Determinazione del pH, temperatura, conducibilità, TDS Strumento digitale € 14,30

12a Densità in sito CNR n°22 -ASTM D 1556 € 61,60

13a Point Load (per 8/10 frammenti) ASTM D 5731 - 05 € 88,00

14a Prova di carico su piastra CNR UNI n°146 € 93,50

15a Prova di permeabilità in sito (sul materiale impermeabilizzante) ASTM D 6391 - 06 € 121,00

15b Prova di permeabilità a carico variabile (in laboratorio) - € 82,50

15c Prova di permeabilità diretta con cella edometrica - € 82,50

15d Prova di permeabilità indiretta con cella edometrica (min 4 determinazioni) AGI 1994 - ASTM D 2435-80 € 132,00

16a Prova di compressione edometrica AGI 1994 - ASTM D 2435-80 € 154,00

16b Prova edometrica con calcolo del coefficiente di compressibilità secondaria AGI 1994 - ASTM D 2435-80 € 22,00

16c Determinazione della deformazione di rigonfiamento in cella edometrica - € 88,00

16d Determinazione della curva di rigonfiamento Metodo Huder-Amberg € 220,00

17a Prova di compressione ad espansione laterale libera (ELL) (a provino) ASTM D 2166 - 85 € 33,00

18a Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande ASTM D 3080 - 98 € 121,00

18b Determinazione della resistenza residua - € 176,00

19 Prospezione sismica in onde di superficie (MASW) € 450,00

20 Determinazione della densità di un fluido con bilancia Baroid - € 14,30

21 Determinazione della viscosità Marsh - € 30,80

22a Trasferta giornaliera tecnico specializzato  (a ora) € 25,00

22b Trasferta giornaliera - Tecnico aiutante (a ora) € 15,00

22c Trasferta giornaliera (costo a chilometro) € 0,35

23 Carico di contrasto per prova di carico su piastra (a ora) € 89,00

24 Esecuzione pozzetti esplorativi (cadauno): € 89,00


